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MEMORIAL DESCRITIVO

Titulo: Recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente

Local: ruas: HEITOR FERREIRA DA SILVA,OLYMPIO JOSE THEODORO,JOSE
DOMINGUES CAETANO,CARLOS ROCHA PARANHOS,JOSE GUEDES DE
ALCANTARA,CAP. EZEQUIEL SILVA GUEDES E TRECHO DA FELIX POLA.

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

ART: 92221220110947135

1.Imprimacao ligante betuminosa
1.1 Descricao

A execucdo da imprimadura ligante betuminosa consistird nos servicos necessarios
para Perfeita ligacdo entre o pavimento existente e a nova camada de revestimento
(concreto betuminoso usinado a quente).

1.2 Materiais

Os materiais para execucdo da ligante betuminosa deverao as emulsées tipo RR2C

1.3 Processo de Construcao

Antes da execucdo da primadura devem ser removidas da superficie, através de
vassourGes manuais, e lavagem com caminhdo pipa com pressdo, todo material solto e
Finos e estranhos do pavimento existente. Os materiais betuminosos deverdo ser
Aplicados uniformemente na quantidade de 0.7 a 0.9 litros/m2. Ndo sera permitida a
aplicacdo de betuminosos quando as condi¢des do tempo ndo forem favoraveis; a pista
devera estar seca. O material betuminoso devera recobrir total e uniforme mente toda a
superficie do pavimento existente e apos a distribuicdo permanecer em repouso até que
haja o rompimento da emulséo, antes da execucdo da camara de rolamento.

1.5 Controle Tecnoldgico

A temperatura de aplicacdo deverd estar 45° a 65°C. A imprimadura devera recobrir
total e uniforme toda a superficie do pavimento existente. Sera exigida uma nova
imprimadura se a mesma ndo for considerada satisfatoria.



2. Camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente serd
constituida de agregado betuminoso e material (brita, pedrisco, p6é de pedra e
eventualmente areia).

O material serd distribuido com caminhdo basculante e esparramado com moto
niveladora em duas camadas, a 1% camada para regularizacdo da greid existente,
compactadas com rolo compactador de pneu e rolo liso vibratério, com camada final
media de 0,03m acabada.VIBROACABADORA.
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